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Acoustic emission（ＡＥ）とは

固体材料が塑性変形あるいは破壊する

際、それまでに蓄えられていたひずみエ

ネルギーが解放され、その一部が弾性波

として放出される現象。

ＡＥを測定すれば、材料内部の状態や破

壊の近接度（損傷度）がわかるのでは？

ＡＥ信号波形の典型例

連続型ＡＥ突発型ＡＥ
0.4msec

1
0
0
0
m
V

Aerospaceへの適用 １

ジェネラル・ダイナミクス社
Ｆ１１１／戦闘爆撃機

深海潜水艇（ＡＬＶＩＮ）
耐圧球殻の水圧試験

Oceanspaceへの適用 １
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